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01. DEFINICAO

Consiste no fornecimento de material, mao-de-obra e
equipamentos para a execu¢ao de estruturas de para
a cobertura de edificacdes, utilizando-se a madeira
como matéria-prima basica.

A madeira quer no estado natural, semibeneficiada e
transformada, quer industrializada constitui o material
de construgdo de maior utilizagdo e versatilidade na

construcao civil. Nos telhados, sob forma de pecas
de madeira serrada (tercas e trelicas), caibros
serrados (ripdo) e ripas, a madeira é praticamente um
material insubstituivel.

Terminologia
E a seguinte a correlacdo entre os nomes populares

e o respectivos cientificos das principais arvores da
flora brasileira:

NOME COMUM

NOME BOTANICO

Angerlim Amargoso

Andira Anthelmintica

Aroeira do Sertao
Brauna

Astronium Urundeuva
Melanoxylon Brauna

Cabriiva Vermelha

Myroxlon Balsamun

Canela Parda

Nectranda Amara

Canela Sassafras

Ocotea Pretiosa

Cedro Aromético

Cedrela Odorata

Cedro Vermelho

Cedrela Fissilis

Cerejeira Amarela

Amburana Acreana

Gongalo Alves

Astronium Fraxinifoliun

Imbuia

Phoebe Porosa

Ipé Tabaco

Tecoma Leucoxylon

Jacarandéa Caviuna

Dalbergia Violacea

Jacaranda Preto

Machaerium Incorruptible

Louro Aritu Acrodiclidium Appellii
Louro Pardo Cordia Exclesa

Louro Rosa Aniba Paviflora
Massaranduba Mimussops Rufula

Mogno Swietenia Macrophyla King

Oleo Vermelho

Myrospernum Erythroxylon

Pau Marfim do Para

Agonandra Brasiliensis

Pau Cetim

Aspidosperma Eburneum

Peroba-de-Campos

Paratecoma Peroba

Peroba Rosa

Aspidosperma Polyneuron

Pinho do Parana

Auracaria Angustifolia

Sucupira Parda

Bowdichia Racemosa

Vinhético

Plathymonia Reticulata

Nas estruturas para telhado e nos madeiramentos
em geral ( engradamentos ) as espécies mais
usadas sdo o angelim amargo, canela, louro e
massaranduba. Na regido sul do Brasil tém sido

muito empregados a peréba e o pinho, os quais, aos
poucos, vém sendo substituidos pelo Eucalipto
citriadora.
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Bitolas comerciais mais comuns de madeira
serrada:

1,0cmx 4,0 cm Ripas
1,0cm x 5,0 cm P

17 x 2

1" x 3 Sarrafos, rodapés
17 x 4

1" x 6”

1"x 8" Tabuas

1"x 9"

1" x 12"

4,0cmx5,0cm Riodes
50cmx 7,0cm P
3"x 3

3" x 4

3"x5” Pecas

3" 6"

3"y 8"

3"x 12"

4" % 12”} Pranchas

ESQUEMA ESTRUTURAIS DAS TRELICAS PARA
TELHADO:

b

A

INGLESA OU HOWE

,;};7 BOWSTRING ,»f"!%?
CRUZ DE SANTO ANDRE
P
TRAVE K
MARQUISE OU AL PENDRE
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DETALHE E TERMINOLOGIA DA TRELICA CLASSICA — TESOURA :

Cumeeira

Empena

Bracgadeira

Estribo

Detalhes das principais ligagcdes das pecas de 01
trelica :

FIGURA 03. Ligagdo Empenas — Pendural
FIGURA 01. Lioac&o Pendural - Linha com Parafuso

|
— d

FIGURA 02. Ligacédo Pendural — Linha,

com emenda na Linha FIGURA 04. Ligacdo Empenas — Pendural,

com Cobrejunta
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(RN EFRPETEY S

FIGURA 05. Ligacdo Empena — Linha,
com Parafuso

FIGURA 06. Ligacdo em Empena
Descontinua

— b ——

FIGURA 08. Ligacdo Empena — Linha,
com Estribo

FIGURA 09. Detalhe de Ligagcdo em Trelica
Inalesa

02. METODO EXECUTIVO

FIGURA 07. Ligacdo Empenas — Pendural,
com Cobrejunta

A estrutura do madeiramento do telhado sera
executada de acordo com o projeto e totalmente em
madeira de lei.

As partes essenciais das estruturas como as
trelicas, constardo sempre de pegas escolhidas de
uma mesma espécie vegetal.

As pecas de madeira cujas sec¢Bes transversais
possuam a maior dimensdo menor ou igual a 3" so
poderdo ser emendadas sobre um apoio.

Para os apoios das estruturas (pilares) sera
obrigatério 0 uso de contraventamentos sempre que o
indice de exbeltez | for maior ou igual a 100.
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Todo o madeiramento, antes de ser levado para a
cobertura, sera imunizado com aplicacdo, por
imersdo, de mistura de Carbolineum (VEDACIT), ou
similar, com querosene, na dosagem de 1:8.

Podera ser utilizado outro tipo de tratamento indicado
no projeto executivo.

03. CRITERIOS DE CONTROLE

As madeiras para coberturas deverdo ter peso
especifico entre 700 kg/m® e 1200 kg/m?.

Serdo bem secas, seja por exposicdo demorada ao
ar ou por processo acelerado, em estufa, isentas de
carunchos e brocas, sem nés ou fendas, manchas de
podriddo, quinas mortas, rachaduras de qualquer
natureza, fibras arrancadas ou partes de alburnes de
cor contrastada que comprometam a sua resisténcia
ou durabilidade.

NORMA TECNICA DE AQUISICAO E
RECEBIMENTO DE MADEIRA SERRADA

Esta norma visa fornecer subsidios e dados técnicos
aos profissionais da construg¢do civil na aquisicdo e
recebimento de Madeira Serrada.

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA
CONTROLE DE RECEBIMENTO DESTES
ARTEFATOS DE MADEIRA

C-

UMIDIMETRO (aparelho medidor de umidade
para madeiras)

&  PAQUIMETRO

i TRENA (comprimento 5m)

i REGUA DE ALUMINIO (comprimento 2,20m)
DEFINICAO DOS CRITERIOS PARA CONTROLE
DE RECBIMENTO
AMOSTRAGEM
No controle de uniformidade de lote, tomaremos uma

amostra de 5% do total de cada tipo de peca,
retiradas de varios pontos de carga.
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UMIDADE DE EQUILIBRIO DA MADEIRA

A madeira € um material higroscopico, isto é, possui
a habilidade de tomar ou ceder umidade em forma de
vapor. Quando Umida, geralmente perde vapor d’agua
para a atmosfera, e quando seca, pode absorver vapor
d’agua do ambiente que a rodeia.

Existe uma situacdo em que a madeira ndo perde
nem absorve agua do ar. Isto ocorre quando a
umidade de madeira esta em equilibrio com a
umidade relativa do ar (UR), o que & denominado
Umidade de Equilibrio da Madeira (UEM). E,
portanto, a umidade que a madeira atinge,
numericamente, apés um longo periodo de tempo
exposta a um ambiente com uma dada temperatura e
umidade relativa.

PROCEDIMENTOS PARA TOMADA DE LEITURA

A tomada da umidade relativa da madeira sera feita
utilizando-se o umidimetro. Para isto, basta introduzir
0os eletrodos na madeira até atingir profundidade
minima de 1/3 da espessura da pec¢a.

Os pontos de medicdo da umidade deverdo distar, no
minimo, 30 cm do topo das pe¢as e 3 cm das
bordas. Em seguida, tomar 3 pontos de leitura em

cada peca. A umidade da peca ser4 média aritmética
dos trés pontos.

VALORES DE UMIDADE PARA RECEBIMENTO DE
MADEIRA SERRADA

A umidade da peca considerada (tabua, pontalete,
sarrafo, etc.) devera estar dentro do seguinte
intervalo: minima de 14,2% e maxima de 17,0%.
VERIFICACAO DE EMPENAMENTOS E DEFEITOS
Esta verificagdo deverd seguir os critérios descritos
no Anexo I.

MEDIDAS PADONIZADAS E TOLERANCIAS

TABUAS E SARRAFOS

DIMENSOES
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Toler&ncias: EMPENAMENTOS
QUADRO 01
TIPO DE FORD’\AEULA TOLERANCIA
EMPENAMENTO CALCULO MAXIMA
4
Encurvamento X/L1 x 100 <1%
B —
Encurvamento Nao Zero
FIGURA 10. Dimensdes Tabuas e Sarrafos Complexo admissivel
Encanoamento - Ea > e -4 (mm)
. Na
Torcimento d _ao, | Zero
Espessura (e) (mm) Tolerancia (mm) aomissive
Arqueamento Y/L1 x 100 <1%
25 +15 — =
OBS.: As defini¢cdes de ea X1 Y e Lu estdo no Anexo
l.
50 +3
DEFEITOS
&5 Nao é admissivel furos de insetos.
L L Toleranci i Nao é admissivel a contaminacao de fungos e
argura (L) (mm) olerancia (mm) bactérias.
50 +3 fi Nao é admissivel nés com diametros superiores a
- 20 mm para pecas de 5 mm de largura e 40 mm
para outras.
100 +4
& Se houver nés, os mesmos serdo firmes e
150 +6 C0oesos.

o

A quantidade de n6s ndo devera ultrapassar a 2
200 +8 por metro de peca em madeira de folhosas e a 6
por metro de peca em coniferas.

250 + 10

300 + 12
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ESPECIES BOTANICAS INDICADAS

Separamos, a seguir, quatro grupos de madeiras com caracteristicas fisicoomecanicas equivalentes:

NOME COMUM

NOME BOTANICO

ACAPURANA-DA-TERRA-FIRME

Batesiafloribunda

ACOITA-CAVALO

Luehea divaricata

BAGUACU

Talauma ovata

CAMBARA, CEDRILHO

QUARUBARANA OU BRUTEIRO

Erisma uncinatum

CANELA -BRANCA Cryptocaryamoschata
CAPIXINGUI Crton floribundum
CARDEIRO Scleronema micranthum
CEDRO Cedrela fissilis

COPAIBA, PAU-DE-OLEO

Copaiferasp

EUCALIPTO-CINEREA

Eucalyptus cinérea

FAVEIRA-BOLOTA
GUARIUBA

Parkia pendula

Clarisiaracemosa

JACAREUBA, GUANANDI

Calophyllum brasiliensis

JEQUITIBA-ROSA

Carinianalegalis

LOURO-VERMELHO

Nectandra rubra

MANDIOQUEIRA

Qualeaalbiflora

MOROTOTO Didymopanax morototoni
MUNGUBA Eriothecalongipedicellata
PAU-SANGUE Pterocarpus violaceus

PINHO-DO-PARANA

Araucéria angustifélia

QUARUBA

Vochysialanceolata

TACAZEIRO, ACHICHA, CHICHA

Sterculia pilosa

TAMBORIL

Enterolobium contortisiliguum

UCUUBARANA

Iryanthera sp

PINHO-DO-PARANA, Araucéria angustifolia
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NOME COMUM

NOME BOTANICO

AMAPA-DOCE, AMAPA-ARMAGOSO

Brosimum parinarioides

ANANI

Symphoniaglobulifera

ANDIROBA

Carapa guianensis

ANGELICA-DO-PARA

Dicornya paraensis

ANGELIM-ARAROBA

Vataireopsis araroba

ANGICO-BRANCO

Piptadenia peregrina

BREU-BRANCO

Protium heptaphyllum

CANJERANA

Cabralea cangerana

COPAIBA

Copaiferasp

EUCALIPTO-CORIMBOSA

Eucalytus carymbosa

EUCALIPTO-CORINCALIX

Eucalytus corynocalyx

EUCALIPTO-EXSERTA

EUCALIPTO-GLOBULUS

Eucalytus exserta

Eucalytus globulus

EUCALIPTO-GRANENSIS

Eucalytus granensis

EUCALIPTO-KIRTONIANIA

Eucalytus kirtoniania

EUCALIPTO-ROBUSTA

Eucalytus robusta

EUCALIPTO-SALIGANA

Eucalytus saligna

EUCALIPTO-VIMINALIS

Eucalytus viminalis

LOURO-INHAMUI

Didymopanax morototoni

MAUPARANA Eriothecalongipedicellata
MAUBA Pterocarpus violaceus
MELANCIEIRA Araucéria angustifélia

PAU-MARFIM-FALSO

Vochysialanceolata

QUARUBA-JAMIRANA

Sterculia pilosa

RAPE-DE-INDIO, MUIRATINGA

Enterolobium contortisiliguum

TACHIPRETO-DE-FOLHA-GRANDE

Iryanthera sp

ANDIROBA, Carapa guianensis
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NOME COMUM

NOME BOTANICO

ACOITA-CAVALO

Lueheopsis duckeana

ALMECEGUEIRA OU BREU

Protium sp

AMENDOIM

Pterogyne nitens

ANANI-DA-TERRA-FIRMA

Moronobea coccinea

ANGELIM-ARMAGOSO

Vatairea heteroptera

ANGELIM-PEDRA

Hymenolobium excelsum

ARAPARIRANA

Elizabetha sp

ARARIBA Centrolobium robustum
BACURI Platonia insignis
CUIARANA Terminalia amaz6nica

EMBIRA-PRETA

Onychopetalum amazonicum

EUCALIPTO-CAPITELATA

EUCALIPTO -GONIOCALIX

Eucalytus capitelata

Eucalytus goniocalyx

EUCALIPTO -LONGIFOLIA

Eucalytus longifélia

EUCALIPTO-MACULATA

Eucalytus maculata

EUCALIPTO -MAIDENI

Eucalytus maideni

EUCALIPTO -MICROCORIS

Eucalytus microcoris

EUCALIPTO-POLIANTEMUS

Eucalytus polyanthemus

EUCALIPTO -PROPINQUA

Eucalytus propinqua

EUCALIPTO -PILURARIS

Eucalytus pilularis

EUCALIPTO-REGNANS

Eucalytus regnans

EUCALIPTO -RESINIFERA

Eucalytus resinifera

EUCALIPTO-TRABUTI

Eucalytus trabuti

EUCALIPTO -UROFILA

Eucalytus urophylla

GLICIA

Glycidendron amazonicum

GUARUCAIA, CANAFISTULA

Peltophorum vogelianum
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ITAUBA

Mezilaurus itauba

JEQUITIBA-BRANCO

Carinianaestrelensis

MUIRACATIARA

Astronium lecointei

MUIRAJUBA, GARAPA, AMARELAO

Apuleia leiocarpa

MUIRAJUSSARA

PAU-JACARE

Aspidosperma duckei

Laetia procera

PEROBA-ROSA

Aspidosperma polyneuron

PIQUI-VINAGREIRO

Caryocar barbinerve

TAIUVA Chroploratinctoria
TATAJUBA Bagassa guianensis
TAUARI Couratari sp
TENTO-PRETO Ormosia sp

UCHI, UCHIRANA Vantaneasp

PEROBA, Aspidosperma polyneuron

NOME COMUM

NOME BOTANICO

JATOBA, JUTAIACU

Hymenaeae coubaril

JATOBA, JUTAI-DA-VARZEA

Hymenaeae oblongifolia

JATOBA-PRETO

Hymenaeae parviflora

LOURO-PRETO

Ocoteia neesiana

JATAI-PEBA Dialium guianesis

IPE Tabebuia serrtifolia
ARARACANGA Aspidosperma desmantum
CUMARU Diptrix odorata

SUCUPIRA-PARADA

Bowdichia virgilioides

MUIRACATIARA

Astronium lecointei

TATAJUBA, GARROTE

Bagassa guianensis

10
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CABREUVA-VERMELHA Myloxylon balsamum
MUIRAJUBA Apuleia molaris
CUCUPIRA-AMARELA Ferreirea spectabilis
PAU-ROXO Peltogyne confertiflora
PIQUIA Caryocar villosum
ACAPU Voucapua americana
GARAPA-AMARELA Apuleia teiocarpa
ANGELIM-VERMELHO Dinisiaexcelsa
PRACUUBA-DA-VARZEA Mora paraensis
ITAUBA Mezilaurus itauba
SAPUCAIA Lecythis paraensis
JATOBA, Himenaeae sp
EMBALAGEM LARGURA (L) (mm) TOLERANCIA
Estudar possibilidade de paletizacao.
50 +3
PONTALETES 70 x3
80 + 4
100 +4
EMPENAMENTOS
QUADRO 02
L TIPO DE FORS:'EULA TOLERANCIA
/ EMPENAMENTO CALCULO MAXIMA
Encurvamento = X/L; x 100 <1%
Arqueamento Y/L1 x 100
FIGURA 11. Dimensdes Pontalete Encurvamento Nao 7
. ero
Complexo admissivel
® Encanoamento Nao Zero
DIMENSOES admissivel
Torcimento Naq Zero
admissivel

11
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OBS.: As definicdes de es X Y e Ly estdo no Anexo ENCURVAMENTO COMPLEXO

.

Encurvamento caracterizado por mais de uma
DEFEITOS curvatura (figura abaixo)
£i N&o é admissivel furos de insetos.
e~ - L ee————
€5 Ndo é admissivel a contaminacdo de fungos e M e e H
bactérias. \‘kli - — —

fi Nao é admissivel nés com diametros superiores a
50% de I.

G A guantidade de nés ndo devera ultrapassar a 2

por metro de peca em madeiras de folhosas e a 6
por metro de peca em coniferas.

ESPECIES BOTANICAS INDICADAS
Consultar tabelas anteriores.
EMBALAGEM

Estudar possibilidade de paletizacao.

ANEXO 1

VERIFICACOES DIMENSIONAIS

TIPOS DE DEFEITOS EM PERFILADOS
ENCURVAMENTO

Empenamento longitudinal da face; curvatura ao longo

do comprimento da peca de madeira num plano
perpendicular a face (figura abaixo).

FIGURA 13. Encurvamento Complexo

ENCANOAMENTO

Empenamento transversal da face; curvatura através

da largura de uma peca da madeira (figura abaixo)

T o T ) i
_::-‘-':'-__a-'__a-_.-d-_.---__;-r_..--'_..--_.-".a-".-'_'_,'.g-;-""-
et . o i
!\-ﬁ .___,.-'.- T T e e T _-::_,-d"‘ ___a-""-'

83| espessura aplainada

2 | espessura rormiral

FIGURA 14. Encanoamento

TORCIMENTO

Empenamento helicoidal ou espiral no sentido do eixo

da peca de madeira (figura abaixo)

FIGURA 12. Encurvamento
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ARQUEAMENTO

Empenamento longitudinal das bordas; curvatura ao
longo do comprimento da peca de madeira, num
plano paralelo a face (figura abaixo)

FIGURA 16. Arqueamento

FIBRAS REVERSAS OU GRA ENTRECRUZADAS
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As pecas de madeira empregadas em todo o
madeiramento do telhado serdo desempenadas,
aparelhadas, lixadas e em quinas vivas,
dimensionadas levando-se em consideracdo as
cargas que forem suportar.

Sera exigido o numero de trés ripas por telha, no
assentamento de telhas ceramicas.

04. CRITERIOS
PAGAMENTO

DE MEDICAO E

Os servicos serdo medidos pelas areas de projecao
horizontal (area delimitada pelas linhas da projecéo
do telhado), em metros quadrados, conforme
dimensdes do projeto.

O pagamento serd efetuado por prego unitario

A grd é considerada entrecruzada, quando os contratual e conforme medicdo aprovada pela
elementos axiais, em sucessivos incrementos, sdo Fiscalizagao.
inclinados em diferentes dire¢cdes, com referéncia ao
eixo longitudinal da pe¢a de madeira.
05. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
FONTE CODIGO DESCRICAO
ABNT |NBR 7190 Célculo e execugdo de estruturas de madeira
ABNT |NBR 9601 Telha ceramica de capa e canal
ABNT |NBR 6120 Cargas para o calculo de estruturas de edificagGes
ABNT [NBR 6123 Forgas devidas ao vento em edificagcdes

13


Teles



